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VERKEHRSFLACHEN
EP-GRIP-Belag
Wirtschaftlich, nachhaltig und schnell
Verkehrssicherheit herstellen
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Mehr Griffigkeit UNFALLSCHWERPUNKTE ENTSCHARFEN
fiir dauerhafte Verkehrssicherheit | VERKEHRSSICHERHEIT ERHOHEN

Oft ist mangelnde Griffigkeit die
Ursache dafiir, dass sich ein StraBenab-
schnitt insbesondere bei Nasse zum
Unfallschwerpunkt entwickelt. Auf
zahlreichen dieser Strecken ist die
StraBenkonstruktion ansonsten aber
noch véllig intakt. In solchen Fallen lasst
sich mit EP-GRIP-Belagen schnell und
unkompliziert eine Griffigkeit gemaBl
des technischen Regelwerks

ZTV BEB-StB bzw. ZTV Asphalt-StB
wiederherstellen.

EP-GRIP auch fiir sichere StadtstraBen: In dieser Kurve
ereigneten sich jedes Jahr zahlreiche Unfalle. Der
Unfallschwerpunkt in der City von Frankfurt/M. wurde
mit EP-GRIP erfolgreich entscharft.

Die EP-GRIP-Beschichtung besteht aus
einem Bindemittel auf Basis von
Reaktionsharzen, in das ein hoch
polierresistentes Gemisch aus feinen
und groben Gesteinskdrnungen
eingestreut wird.

Diese Oberflachenbehandlung wirkt
doppelt — durch ihre Fein- und ihre
Grobrauheit. Speziell ausgewahite
Gesteinskdrnungen mit einer sehr
hohen Mikrorauheit steigern die Reibung
zwischen Reifen und Fahrbahn und
sorgen so fiir die gewiinschte Griffig-
keit. Die Makrorauheit ergibt sich aus
der KorngroBe der Gesteinskornung.
Sie ist verantwortlich fiir die ausge-
zeichnete Drainagewirkung des
EP-GRIP-Belages und verleiht den
Belagen die hohe Griffigkeit, auch bei
Regen und Nasse.

14 Unfélle

1 Unfall

20 Monate 16 Monate

Einbau EP-GRIP 09/2007

Jahrelang wartungsfrei — jahrelang kostenfrei

Die wartungsfreie Beschichtung schiitzt
die Fahrbahnen dauerhaft gegen
Verkehrsbeanspruchung, Witterungs-
und Umwelteinflisse — und das (iber
viele Jahre. Dabei behélt der EP-GRIP-
Belag seine Gebrauchseigenschaften
bei.

Ein Blick auf die Kosten zeigt, dass dies
langfristig auch die wirtschaftlichste
Methode zur dauerhaften Gewahrlei-
stung der Verkehrssicherheit ist. Es
entstehen keine Wartungs-, Instandhal-
tungs- oder sonstige Folgekosten.

WERTE ERHALTEN
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN WIEDER-
HERSTELLEN

EP-GRIP-Beladge bieten zahlreiche

sicherheitsrelevante Vorteile:

= verkiirzte Bremswege

erhohte Seitenfiihrungskraft

verminderte Gefahr von Aquaplaning

= weniger Spriihfahnen

bessere Sicht bei Dunkelheit

(bei der Wahl heller Gesteinsarten)

m keine Gefahr durch nachtragliche
Bindemittelanreicherung an der
Oberflache

Die EP-GRIP-Belage sind Oberflachenbe-
handlungen auf der Bindemittelbasis von
Reaktionsharz nach ZTV BEB-StB sowie
nach TL BEB-StB, TP BEB-StB bzw.
Merkblatt BEB.

Sie werden auch als Reaktionsharzbe-
schichtungen im ,Merkblatt fiir griffigkeits-
verbessernde MaBnahmen an Verkehrsfla-
chen aus Asphalt” als geeignete Bauweise
empfohlen.

Der fertig eingebaute Belag bietet durch die
Verwendung hochpolierresistenter
Gesteinskornungen Griffigkeitswerte
zwischen 70 und 85 SRT-Einheiten.

Messungen mit dem Seitenkraftmessverfah-
ren (SKM) ergaben auf Bundesautobahnen
Kraftschlussbeiwerte von p > 0,7 bei

80 km/h Messgeschwindigkeit und bei

40 km/h im Bereich von Beschleunigungs-
und Verzogerungsspuren, Schleifen und
Tangenten.



Weniger Larm,
Mehr Helligkeit

Laute Fahrbahnen werden leiser ...

EP-GRIP-Belage leisten einen wertvollen
Beitrag zum aktiven Larmschutz. Die
optimale Textur und Rautiefe bewirken
eine deutliche Minderung der Reifen-
Fahrbahn-Gerausche, die beim Abrollen
von Reifen auf der Fahrbahn entstehen.
Messungen mit der CPX-Methode
(Larmmessanhanger) belegen eine
Reduzierung der Schalldruckpegel um
bis zu 75 %.
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Priifungen haben die Resistenz des EP-GRIP-Be-
lages gegen Hitze, Kraftstoffe und Tausalze sowie
Frostbeanspruchungen wiederholt nachgewiesen.

Dunkle Tunnel werden hell ...

EP-GRIP-Belage blenden bei Nasse die
Fahrer deutlich weniger als konventio-
nelle Belage, da die Lichtspiegelung
bzw. Reflektion im Wasserfilm durch die
Kornspitzen, die den Wasserfilm
durchbrechen, vermindert wird.

Die Verringerung des Gerauschpegels
betragt bei einer Messgeschwindigkeit
von 100 km/h bis zu 6 dB(A). Das
entspricht einer gefiihiten Reduzierung
der Larmimissionen um ebenfalls 75 %.
In diesem Zusammenhang wurde fur
EP-GRIP ein Dy, Wert von -5 dB(A)
nachgewiesen.

Auf Briicken und in Tal- bzw. Troglagen
wird dieses wirtschaftliche Verfahren
besonders haufig eingesetzt, weil dort
aus baulichen Griinden andere Larm-
schutzmaBnahmen oft nicht moglich
sind.

Beim Einsatz heller Gesteinskdrnungen
gibt es zusatzlich einen Aufhelleffekt. Er
bewirkt eine signifikante Steigerung der
Helligkeit in Tunneln oder Troglagen,
verbunden mit einer erheblichen
Einsparung an Energie fiir die Beleuch-
tung.

Je nach Wunsch und Anwendung werden unterschiedliche Gesteine eingesetzt. Das Spektrum reicht von sehr
hellen Abstreumaterialien wie Bauxit (links), Gber hellen Granit (Mitte) zur Aufhellung von Tunneln, bis hin zu
dunkleren Gesteinskornungen (rechts).

UMWELTFREUNDLICH
SCHUTZT AKTIV VOR LARM
LOSUNGSMITTELFREI
ROHSTOFFSPAREND

EP-GRIP-Belage sind in vielerlei Hinsicht
umweltfreundlich und nachhaltig:

Bereits beim Einbau spart dieses
Verfahren Energie, denn das Harz wird
kalt aufgetragen. CO,-Emissionen fiir
das Aufheizen von Maschinen oder
Mischgut entfallen vollstandig.

Die lange Nutzungsdauer vermeidet
Energieaufwendungen fiir spatere
Wartungs- oder InstandhaltungsmaB-
nahmen und tragt so zur Nachhaltig-
keit des Verfahrens bei.

Der schnelle Einbau reduziert
Verkehrsbehinderungen und unnétige
Abgasemissionen durch Staus auf ein
Minimum.

EP-GRIP-Belage reduzieren auch die
Kosten:

Die beschichteten Flachen benotigen im
Winter weniger Tausalz, da ein ausge-
pragter Kontakt zwischen Reifen und der
feinrau strukturierten Oberflache langer
gegeben ist.

Bei vergleichbarer Larmreduzierung
waren die Kosten fiir den Bau einer
Larmschutzwand mindestens 5 - 10 mal
so hoch wie der Auftrag einer EP-GRIP-
Beschichtung.



Geeignet fiir
Beton und Asphalt auf ...

EP-GRIP fiir Beton

Auf Betonfahrbahnen erfolgt der Einbau
ohne Unterbrechung im Bereich der
Fugen. AuBerdem wirkt der EP-GRIP-
Belag als Abdichtung angegriffener,
alterer Betonflachen. EP-GRIP kann so
zu einer erheblichen Verlangerung der
Nutzungsdauer von Betonflachen
beitragen.

Das Bindemittel wird iiber Kdmme auf die vorberei-
tete Fahrbahn oder Flugbetriebsflache aufgetragen.

EP-GRIP wird parallel zum flieBenden Verkehr
aufgebracht. Das Bindemittel bindet die gestreuten
Gesteinskornungen sofort. Die Kérner verwirbeln
auch dann nicht, wenn LKW die Baustelle passieren

——

Auch Flughafenbetreiber schworen seit
vielen Jahren auf POSSEHL EP-
ANTISKID®-Belag, einer Variante von
EP-GRIP auf Flugverkehrsflachen. Auf
Enteisungsflachen bringt das Reaktions-
harz gleich drei wesentliche Einsatzvor-
teile mit sich: Durch den Draineffekt
wird das Enteisungsmittel ziigig von der
Flache geleitet. Der ausgezeichnete
Grip sorgt fiir ein hohes Sicherheitsni-
veau und die Versiegelungswirkung
schiitzt den Beton dauerhaft.

EP-GRIP fiir Asphalt

Fir den Einsatz auf Asphalt wurde ein
spezielles Bindemittel entwickelt, das
liber eine an Asphalt angepasste
Flexibilitat verfiigt. Diese Bindemittel-
schicht kann Temperaturschwankungen
und die damit verbundenen Dehnungen
der darunter liegenden Fahrbahn
kompensieren, ohne Schaden zu
nehmen oder an Festigkeit zu verlieren.
Deshalb halt dieses Belagssystem den
Belastungen des Verkehrs nachweislich
lber viele Jahre stand.
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... AUTOBAHNEN
... LANDSTRASSEN

... FLUGHAFEN

... INDUSTRIEFLACHEN
.. BRUCKEN

EP-GRIP-Belage erhalten ihre
Griffigkeit durch hochwertige Abstreu-
materialien exakt definierter Kérnungen
mit hohem Polierwiderstand mit mind.
Kategorie PSV, ..0.,(98) und hervorra-

genden Schlagzertriimmerungswerten
(Kategorie SZ , bzw. LA, ).

Die hohe Griffigkeit bleibt Giber sehr
lange Zeit erhalten, weil nur Gesteins-
kornungen verwendet werden, die
hochpolierresistent sind und ,sich
selbst nachscharfen”.

Das Abstreumaterial kann in verschie-
denen Kornungen verwendet werden.
Standard gemaB ZTV BEB-StB sowie
TL BEB-StB, TP BEB-StB bzw. Merkblatt
BEB sind die Kérnungen 1/2 mm, 1/3
mm, 2/3 mm oder 3/4 mm. Auf
Kundenwunsch sind aber auch andere
Kornungen realisierbar.

Die Wahl der passenden Gesteinskor-
nung hangt von der gewiinschten Textur
und der kiinftigen Aufgabenstellung der
zu behandelnden Oberflache ab.

Bei der Frage, welche Kornung die
Anforderungen im konkreten Anwen-
dungsfall am besten erfiillt, beraten wir
Sie gerne.









